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SAYIN ALIi ARMAGAN KOROGLU’ NA

flgi: Ali Armagan Koroglu'nun 24.05.2018 tarihli dilekgesi ile INS.YML.TTS.18.A61 numarali

talep, teklif ve sozlesme.

flgi dilekge ile Laboratuvarimiza elden miihiirlii olarak (kursun no: 000945) teslim edilen
“Hilal-Bandirma Hatti Km:73+315°de Bulunan Gediz Kopriisiiniin Dogru Giizergdhina Alinarak
Betonarme Olarak Yenilenmesi Isi kapsaminda, Dere Madencilikten temin edildigi ve sahada
imalattan alindig1i” beyan edilen agrega numuneleri iizerinde, Los Angeles (pargalanmaya karsi
direng), donma-¢oziilmeye kargi direng ve tane biiyiikliigii dagilimi deneyleri gergeklestirilmistir.

Deney sonuglari ekte verilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Giirkan OZDEN
BOLUM BASKANI

Eki: Teknik Rapor ( 2 Sayfa)

Not: Ug niisha olarak hazirlanmistir.

Tinaztepe Kampiisii 35390 Buca-iZMIiR
Tel: (232) 3017005 - (232) 3017007 Faks: (232) 4531192 - (232) 3017253

E-posta: insaat@deu.edu.tr
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Sayi : 18518802-YML63 08.06.2018
Sayfa no :1/2

figi: Ali Armagan Koroglu'nun 24.05.2018 tarihli dilekgesi ile INS.YML.TTS.18.A61 numarah

talep, teklif ve sozlesme.

TEKNIK RAPOR

Laboratuvarimiza elden miihiirlii olarak (kursun no: 000945) teslim edilen “Hilal-Bandirma Hatti
Km:73+315’de Bulunan Gediz Kopriisiinin Dogru Giizergdhina Almnarak Betonarme Olarak
Yenilenmesi Isi kapsaminda, Dere Madencilikten temin edildigi ve sahada imalattan alindig1” beyan
edilen agrega numuneleri iizerinde, Los Angeles (Pargalanmaya karsi direng), donma-¢ziilmeye
kars1 direng ve tane biiyiikliigii dagilimi deneyleri gergeklestirilmistir. Deney sonuglari asagida

verilmisgtir.

Tablo 1: LOS ANGELES PARCALANMA DIiRENCIi DENEYi SONUCLARI (TS EN 1097-2)

Numune tipi
Kayagtan kirilarak elde edilen 10-14 mm arasi agrega
Deneyde Alinan Agirlik, g 5000
Kayip Miktar1, % 19,2

Tablo 2: DONMA-COZULME DENEYi SONUCU (TS EN 1367-1)

Numune tipi

8-16 mm agrega

Donma-¢oziilme sonrasi kayip, % 1,47

Dokuz Eyliil Universitesi insaat Miihendisligi Boliimii Yap: Malzemesi Laboratuvan
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Say : 18518802-YML63 08.06.2018
Sayfa no 122

flgi: Ali Armagan Koroglu'nun 24.05.2018 tarihli dilekgesi ile INS.YML.TTS.18.A61 numarali

talep, teklif ve sozlesme.

Tablo 3: TANE BUYUKLUGU DAGILIMI DENEY SONUCLARI (TS EN 933-1)

Elek Acikhg * Elekten Gegen
mm Y%
80 94.4
63 90.4
40 70,2
31,5 65,7
20 54,0
16 53,2
14 51,9
12,5 46,4
10 41,3
8 29,7
6,3 27,8
4 26,2
2 11,8
1 5.8
EA 0,0

* «TS EN 13242+Al insaat mihendisligi isleri ve yol yapiminda kullanilan baglayicisiz ve hidrolik baglayicili
malzemeler i¢in agregalar” standardina gore Temel elek serisi +seri2 elek goz agikliklari.

Not: *Bu raporun fotokopilerinin ash yerine kabul edilmemesi rica olunur.

w*I aboratuvartmiza elden teslim edilen numunelerde, dilekge sahibinin beyan: dikkate alinir. Numunelerin
beyan edilen yere ait olup olmadigi veya beyan edilen malzeme stokunu saglikl olarak temsil edip etmediginin
sorumlulugu Fakiiltemize ait degildir.

Deneyleri Yapan ve Degerlendirenler

&

Do¢.Dr. Kam(il OSUN FELEKOGLU Dog¢. Dr. Serdar AYDIN
Yapi1 Malzemesi Lab. Yonetici Yard. Yapi Malzemesi Lab. Yoneticisi
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